Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

[bookmark: _Hlk514665909]Ведомость товаров 
используемых при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Красногорском районе Удмуртской Республики

	№
п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Асфальтобетонная смесь (по ГОСТ Р 58406.2-2020)
	1.1. Тип
	А16Вн

	2. 
	Асфальтобетон литой дорожный 
(по ГОСТ Р 54401-2020)
	2.1. Тип
	ЛА16

	3. 
	Гравий из плотных горных пород для строительных работ
(по ГОСТ 8267-93)
	3.1. Фракция
	св. 20 до 40 мм

	4. 
	
	4.1. Марка по дробимости
	не менее 800

	5. 
	Пескосоляная смесь 
(по ГОСТ 33387-2015)
	5.1. Класс
	комбинированная твердая

	6. 
	
	6.1. Химическая составляющая
	хлорид натрия (NaCl)

	7. 
	
	7.1. Фрикционная составляющая
	песок

	8. 
	
	8.1. Содержание химической составляющей
	не менее 20 %

	9. 
	Песок природный для строительных работ
(по ГОСТ 8736-2014)
	9.1. Класс
	I или II

	10. 
	
	10.1. Группа
	средний



1

14

